Humittest Oy:n kosteusmittauskohdat Hevoshaan koulun luokassa 003 (2.7 ja 5.7.2004)
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V =  viiltomittaus muovimaton alapuolelta

PR =  porareikämittaus lattiaan

S =  RH-mittaus jalkalistan ruuvinreiästä

SP =  Seinän porareikämittaus

Lattiamittaukset 5 cm:n etäisyydeltä seinästä. Seinän porareikämittaus: 2 cm syvyys 3 cm:n korkeudella lattiasta ja muut 8 cm:n korkeudella.
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