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Kuva 1. Rakennuksen A-osassa tiiliseinässä on räystäskourujen alla valumajälkiä. Rappaus on paikoin irronnut. 
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Kuva 2. Rakennuksen A- ja B- osien ikkunakarmit ovat huonokuntoiset. 
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Kuva 3. Sisäänkäynnin (osa C) puu rakenteissa on paikallista sadeveden aiheuttamaa kosteusvaurioitumista. 
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Kuva 4. Rakennuksen A-osassa liikuntasauma on auki. 
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Kuva 5. A-osan sisäänkäyntikatoksen teräspilari on pyöristynyt ja maali irronnut.
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Kuva 6. Asuinparvekelaattojen alapinnan pinnoite on paikoin hilseillyt.
	Helsingin  toimisto:

	Kaikukatu 3


	00530 HELSINKI


	Puhelin 0424 9696 1


	Telefax 09-7740 7719



	
	Oulun toimisto:
	Rovaniemen toimisto:
	Kotisivu:

	  kaikukatu 3
	Ratakatu 12
	Sipolantie 10 
	www.tutkimuskortes.fi

	  00530 HELSINKI
	90100 OULU
	96100 ROVANIEMI
	

	  Puhelin 0424 9696 1
	Puhelin 0424 9696 1
	Puhelin 0424 9696 1
	Sähköposti:

	  Telefax 09-77407719
	Telefax 08-884 7711
	Telefax 016-379 8700
	etunimi.sukunimi@kortes.fi



[image: image7.png]""" l" TUTKIMUS KORTES



_1052734092.bin

