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Kuva 1. Myyrmäen terveysasema 1.12.2003. Tuloilmakoneen 5 TK1 suodatinkammion pohjalla oli kastunut vanerilevy. Suodatinkammiossa on paljaana olevat lasikuitueristeet.

Kuva 2 (alla).  Huoneen 262 ikkunapenkin alla on lastulevystä tehdyt korotuspalat ja listat. Korotuspalasta otetusta näytteestä todettiin runsasta homekasvua.
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