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Kuva 3. Vapaalan päiväkoti 22.2.2005. Käytävän ja keittiön välisen seinän alareuna 

on märkä tiskipöydän kohdalla. Liiallinen kosteus on aiheuttanut pinnoitevaurioita 

seinän alareunassa ja johtanut mikrobikasvuun jalkalistan alla.
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Kuva 4. Vapaalan päiväkoti 22.2.2005. Käytävän katon kiviainesrakenteisissa kattoikkunakuiluissa on vähäisiä vuotojälkiä. Kuvassa on keskimmäinen kattoikkuna kolmesta.







