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NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

  3  vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VK1.  Kohta 1, materiaalit lattian avatusta kohdasta 
Mturve 
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmastoa 







Mtolppa 
+ 
+






homeitiöitä ja –rihmastoa 







V  -
+

 





Penicillium 







Aspergillus candidus

 





Acremonium

VK2.  Kohta 2, materiaalit lattian avatusta kohdasta 
Mturve 
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmaston paloja 







Mlauta 
+ 
-






homeitiöitä ja –rihmaston paloja

 





V  -
+

 





Aspergillus versicolor 







Aspergillus ustus







Penicillium 

VK3.  Kohta 3, kynnyksen kohdalta lattian puurakenteet 
M 
++ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmastoa 

 





V  -
+++

 





Penicillium 







Mucor







Paecilomyces sp.

VK4.  Kohta 4, materiaalit lattian avatusta kohdasta 
M 
+ 
-

            (laudat/turve)



homeitiöitä ja –rihmastoa 







V  -
+++

 





Penicillium 







Stemphylium
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Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 



               kohta 4






               kohta 3


 



                Aula

              kohta 1             kohta 2








TK



Kaaviomainen pohjakuva tutkitusta alueesta


ja näytteenottokohdista
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Kuva 1, näytteenottokohdasta 1. Puutolppien alaosissa on lahovaurioita. Mikrobinäytteestä todettiin vähäistä home- ja bakteerikasvua mikroskopoimalla.
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Kuva 2, näytteenottokohta 3. Kuvassa näkyy jossain vaiheessa kostuneita ja vaurioituneita puuosia. Puuosista otetusta mikrobinäytteestä todettiin kohtalaista homekasvua mikroskopoimalla.

Näytteenottokohdan 1 näytteen VK1 puutolpasta todettiin mikroskopoimalla vähäistä  home- ja bakteerikasvua. Turpeesta todettiin vähäistä homekasvua mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Näytteenottokohdan 2 laudoituksesta sekä turpeesta otetusta näytteestä VK2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua mikroskopoimalla.

Näytteenottokohdan 3 näytteen VK3 puuosista todettiin mikroskopoimalla kohtalaista homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Näytteenottokohdan 4 puuosista ja turpeesta otetusta näytteestä VK4 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Käsityksemme mukaan lattiarakenteiden vanhat ja osittain pilaantuneet materiaalit voivat heikentää sisäilman laatua. Tämän vuoksi suosittelemme vanhojen lattiamateriaalien poistamista, jäljellejäävien puhdistettujen pintojen desinfiointia pitkävaikutteisella Novotirol 483:lla ja lattioiden konstruoimista uudelleen. 

Espoossa  19.12.2004

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
